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ABSTRAK 

Polimer elektrolit padat dikembangkan untuk mengganti 

larutan elektrolit di dalam baterai ion natrium yang mempunyai 

fungsi yaitu sebagai media untuk transport ion. Padatan polimer 

elektrolit merupakan hasil sintesis dari PEO, NaClO4 dan Fly Ash. 

Kristalinitas pada padatan polimer elektrolit  dan  interaksi antara 

PEO dengan ion Na telah di karakterisasi dengan menggunakan 

difraksi sinar X (XRD), spektra IR (FTIR). Terjadi interaksi 

antara ion Na+ dan ion O- pada PEO yang menyebabkan 

berkurangnya fase kristalinitas. Jika ditambahkan dengan fly ash 

maka akan mengalami pembentukan kompleks garam polimer, 

sifat amorf akan meningkat dan fase kristalintas berkurang karena 

adanya ion Na+, ClO4
-, O-, Si-O atau Al-O. Konduktivitas ionik 

didapatkan dari spektra impedansi dengan rentang frekuensi 

sebesar 1 MHz -1Hz dengan sinyal 10 mV dan pada suhu 60 oC 

sebesar  2,90 x 10-5 S cm-1,  jika ditambahkan dengan fly ash maka 

hasilnya akan meningkat sebesar  1,56 x 10-4 S cm-1. 

 

Kata kunci :Baterai ion natrium, Polimer elektrolit, PEO, 

NaClO4, Fly ash, Konduktivitas ionik 
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ABSTRACT 

The solid polymer electrolyte  is developed to replace the 

solution polymer electrolyte in a sodium ion batteries having a 

function that is as a medium for ion transport. The solid polymer 

electrolyte is the synthesis of PEO, NaClO4 and Fly Ash. The 

crystallinity of The solid polymer electrolyte and the interaction 

between PEO and Na ion have been characterized by X-ray 

diffraction (XRD), Fourier Transformed Infra Red (FTIR). An 

interaction occurs between the Na+ ions and the O- ions in the 

PEO which causes a decrease in the crystallinity phase. If added 

with fly ash it will experience the formation of the polymer salt 

complex, the amorphous properties will increase and crystalline 

phases are reduced to the presence of Na+, ClO4
-, O-, Si-O or Al-O 

ions. The ionic conductivity is obtained from the impedance 

spectrum with a frequency range of 1 MHz -1Hz with a signal of 

10 mV and at a temperature of 60 oC of 2,90 x 10-5 S cm-1, when 

added with fly ash the result will increase by 1,56 x 10-4 S cm-1. 

 

Keywords: Sodium ion baterries, Electrolyte polymer, PEO, 

NaClO4, Fly ash, Conductivity ionic 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi merupakan isu hangat yang selalu diperlukan 

inovasi dari tahun ke tahun. Salah satu inovasi di dalamnya adalah 

bidang material penyimpan, contohnya baterai. Baterai dikenal 

sebagai sumber listrik yang fleksibel sehingga dapat diaplikasikan 

dalam peralatan elektronik seperti ponsel, power supply dan lain-

lain. Baterai konvensional hanya sekali pakai, namun pada 

perkembangannya keberadaan baterai dapat diisi ulang. Teknologi 

yang berkembang pada ponsel ataupun barang elektronik lainnya 

juga menuntut kualitas termasuk dalam hal sumber daya yakni 

baterai itu sendiri. Hal tersebut secara tidak langsung memaksa 

para produsen baterai untuk melakukan inovasi terus-menerus 

untuk menyeimbangkan teknologi yang perkembangannya tidak 

dapat dibendung. 

Saat ini, penelitian di bidang energi pada baterai 

menekankan penggunaan energi secara efisien. Efisiensi energi 

tersebut meliputi pengembangan sistem penyimpanan energi, 

salah satunya adalah baterai ion-lithium. Ada dua hal yang 

mendasari pengembangan baterai ion-lithium yaitu lithium 

merupakan unsur yang ringan sehingga aman diaplikasikan untuk 

sel-sel elektrokimia, serta mempunyai potensial oksidasi yang 

cukup tinggi sehingga ideal untuk baterai dengan densitas energi 

yang tinggi (Meyer, 1998). Namun ketersediaan lithium pada 

alam sangat terbatas menyebabkan penerapan lithium di teknologi 

di masa depan terbatas, oleh karena itu para peneliti mencari 

energi alternatif untuk menggantikan peran lithium tersebut. Ion 

Na menjajikan sebagai alternatif energi pengganti dari ion lithium 

yang tepat karena keberadaan dari ion Na di bumi ini yang 
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melimpah serta akan membuat baterai ion-Na jauh lebih ekonomis 

dibandingkan dengan menggunakan lithium (Palomares, 2012).  

Penilitian menggunakan ion natrium telah diteliti 

sebelumnya. Beberapa contoh garam natrium telah dilakukan 

yaitu NaPF6, NaClO4, NaTf, NaTFSI, NaFSI, Na2SO4, NaCF3SO3, 

dan NaPO3 (Mohapatra, 2008). Garam kompleks dengan ion 

natrium memiliki konduktivitas ionik yang lebih besar bila 

dibandingkan dengan ion lithium. Konduktivitas ion dari natrium 

sebesar 50,10 S cm2 mol-1 sedangkan ion lithium hanya 38,7 S 

cm2 mol-1. Nilai dari besar kecilnya konduktivitas ion bergantung 

kepada elektrolit yang digunakan (Atkins, 1999). 

Para peneliti menemukan beberapa masalah dalam 

Sintesis baterai ion-Na. Permasalahannya terletak pada elektrolit 

yang digunakan. Padahal elektrolit maupun konduktor ionik 

merupakan penyedia sarana yang digunakan untuk transfer ion. 

Elektrolit ini terdiri dari elektrolit cair maupun elektrolit padat. 

Masalah yang ditimbulkan bila menggunakan elektrolit cair 

diantaranya ialah rentan terhadap kebocoran, mudah terbakar dan 

bersifat beracun. Baterai dengan menggunakan elektrolit padat 

atau Solid Polimer Elektrolit (SPE) lebih aman digunakan karena 

sistem elektrolit padat mempunyai kelebihan, diantaranya desain 

yang sederhana, tahan kejutan dan getaran, mempunyai kestabilan 

elektrokimia, tahan karat, ringan, anti bocor dan mudah 

diproduksi (Hidayat dan Iman, 2007).   

Pengunaan Polimer elektrolit padat dalam baterai ion-Na 

memiliki kekurangan yaitu konduktivitas ionik yang rendah. 

Transportasi ion hanya terjadi dalam daerah amorf polimer dan 

sering diatur oleh gerakan segmental dari rantai polimer. 

Polietilen oksida (PEO) merupakan salah satu polimer sintetik 

yang memiliki daya tarik yang besar karena memiliki titik leleh 

yang tinggi, kesatuan struktur yang tinggi, temperatur transisi 
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gelas yang rendah, toksisitas yang rendah dan bersifat 

biocompatible (Jingyu dkk, 2004). Penelitian tentang PEO dengan 

garam alkali telah dilakukan (Chun-Yue dkk, 2007) dan polimer 

elektrolit tersebut dapat meningkatkan konduktivitas ionik pada 

temperatur 65oC. Telah terbukti dapat meningkatkan 

konduktivitas ionik, PEO yang mengandung garam tersebut 

cenderung akan mengkristal pada suhu kamar (Ghufira dkk, 

2012).  

 Mengurangi pembentukan kristal dan meningkatkan 

konduktivitas ionik diperlukan penambahan beberapa matriks 

polimer diantaranya seperti ZrO2, BaTiO3, Sb2O3, Al2O3 dan SiO2 

(Kumar dan Hashmi, 2010). Penambahan matriks polimer tersebut 

sebesar 1,701 x 10-5 hingga 2,97 x 10-5 S/cm dengan Al2O3, serta 

sebesar 3,57 x 10-5 S/cm dengan SiO2. Pada penelitian 

sebelumnya, penggunaan TiO2 ditambahkan pada PEO dengan 

NaClO4 (EO : Na = 20) menghasilkan konduktivitas ionik sebesar 

2,62x10-4 S/cm. Penambahan TiO2 menyebabkan kristalinitas dari 

polimer berkurang sehingga konduktivitas ioniknya meningkat 

(Ni’mah dkk, 2015). Penelitian ini menggunakan fly ash sebagai 

pengganti TiO2 yang ditambahkan pada matriks polimer PEO 

dengan garam  NaClO4. Kandungan Al2O3 dan SiO2 yang terdapat  

fly ash diperkirakan mampu untuk meningkatkan konduktivitas 

ionik pada PEO dengan NaClO4. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengamati 

pengaruh dari fly ash terhadap konduktivitas ionik polimer 

elektrolit padat dengan menggunakan matriks PEO dan garam dari 

NaClO4 untuk baterai ion natrium. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan fly ash sebagai filler terhadap 

konduktivitas ionik pada polimer elektrolit padat menggunakan 

matriks PEO dan garam dari NaClO4 untuk baterai ion natrium. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Peneliti hanya membatasi permasalahan di pengaruh 

penambahan fly ash terhadap konduktivitas ionik pada sintesis 

polimer elektrolit padat yang menggunakan matriks PEO dan 

garam dari NaClO4. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Baterai 

Baterai merupakan sumber energi yang utama pada 

berbagai peralatan elektronik portabel (Manthiram, 2008). Baterai 

merupakan sebuah sarana yang mengubah energi kimia yang 

terkandung dalam bahan aktif secara langsung menjadi energi 

listrik melalui reaksi reduksi dan oksidasi elektrokimia (redoks) 

yang terjadi pada elektroda (Linden, 2002). Baterai terdiri dari 3 

komponen utama yaitu: 

1. Anoda atau (elektroda negatif), berperan untuk mengurangi 

atau lebih dikenal sebagai sumber elektron dengan 

meninggalkan elektron yang dimilikinya ke sirkuit eksternal 

dan teroksidasi selama reaksi elektrokimia.  

2. Katoda atau elektroda positif, berperan sebagai pengoksidasi 

(menerima elektron). 

3. Elektrolit atau konduktor ionik yaitu sebagai penyedia sarana 

untuk mentransfer ion, terletak di dalam sel antara anoda dan 

katoda. Elektrolit ini biasanya berupa cairan ditambah dengan 

garam terlarut, asam atau basa untuk memberikan 

konduktivitas ionik. Beberapa baterai menggunakan elektrolit 

padat, yaitu konduktor ion pada suhu operasi sel.  

 Anoda dipilih dengan sifat meliputi, coulomb tinggi 

(Ah/g), konduktivitas yang baik, oksidator yang baik, kemudahan 

fabrikasi dan biaya rendah. Katoda harus menjadi agen 

pengoksidasi yang efektif dan stabil ketika kontak dengan 

elektrolit (Linden, 2002). Berdasarkan prinsip pengoperasiannya 

baterai diklasifikasikanmenjadi baterai primer dan sekunder. 

Adapun perbedaan dari baterai tersebut adalah 
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1. Baterai primer merupakan baterai yang tidak dapat diisi 

kembali dan sebagai reaksi kimia yang terlibat bersifat 

irreversibel (Linden, 2002). Baterai ini berisi senyawa dengan 

jumlah yang tetap dan bereaksi sekali habis. Jika reaktan 

sudah dipergunakan, maka sel tersebut tidak dapat digunakan 

kembali. Baterai ini memiliki densitas energi yang tinggi dan 

karakteristik penyimpanan energi yang baik. Contoh baterai 

primer adalah karbon-besi, alkalin-mangan (Nishio dan 

Furukawa, 1999).  

2. Baterai sekunder merupakan baterai yang dapat diisi ulang 

dan reaksi kimia yang terlibat reversibel (Linden, 2002). 

Energi baterai yang sudah digunakan dapat terbentuk lagi 

dengan terjadinya proses pembalikan elektrokimia. Reaktan 

kembali ada dalam bentuk aslinya, dan penyimpanan 

elektrokimia energi dapat digunakan kembali. Namun jenis ini 

memiliki kelemahan, yaitu biaya Sintesisnya yang tinggi. 

Secara pengoperasiannya, anoda (A) akan mengalami 

reaksi oksidasi dan katoda (X) mengalami reaksi reduksi serta 

elektrolit akan berperan sebagai media transfer ion antara anoda 

dan katoda dalam sel. Kinerja baterai dicirikan oleh berbagai 

faktor kinerja elektrokimia, yang ditentukan oleh sifat intrinsik 

dari anoda, katoda dan bahan elektrolit yang digunakan serta 

teknik yang terlibat dalam perancangan dan Sintesis baterai 

tersebut (Manthiram, 2008). Secara prinsip, jika kedua elektroda 

dihubungkan dengan sebuah konduktor elektronik, aliran elektron 

dimulai dari elektroda negatif (dengan densitas elektron tinggi) ke 

elektroda positif. Elektron dilepaskan oleh anoda (teroksidasi) dan 

pada saat yang sama katoda menerima elektron. Setiap elektron 

yang mengalir dalam sirkuit luar dari negatif ke elektroda positif, 

sehingga listrik dapat terbentuk. Ion negatif dalam elektrolit 

berdifusi ke elektroda negatif dan ion positif berdifusi ke 



 

7 

 

elektroda positif.Rangkaian listrik berhenti beroperasi jika tidak 

ada pergerakan ion kembali, sehingga tidak ada arus yang 

terbentuk lagi (Linden, 2002). Prinsip kerja baterai dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Polimer Elektrolit  

Material berbasis polimer memiliki beberapa keunggulan 

sebagai material elektrolit. Keunggulan tersebut antara lain (Gray, 

1997): 

1. Mempunyai hantaran listrik yang cocok untuk aplikasi sel 

elektrokimia.  

2. Mempunyai sifat mekanik yang baik. 

3. Mempunyai kestabilan kimia, elektrokimia dan fotokimia 

yang baik. 

4. Murah dalam Sintesisnya. 

Ciri-ciri yang harus dimiliki oleh suatu polimer agar dapat 

berfungsi sebagai host dalam elektrolit polimer (Linden, 2002), 

antara lain:  

Gambar 2.1 Prinsip kerja baterai 
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1. Memiliki atom atau beberapa atom yang cukup untuk 

mendonorkan elektron sehingga dapat membentuk ikatan 

yang berkoordinasi dengan kation.  

2. Memiliki hambatan yang kecil terhadap pergerakan ikatan 

polimer sehingga memungkinkan pergerakan ion pada 

ikatan polimer.  

3. Memiliki jarak yang sesuai antara pusat koordinat, hal ini 

penting dalam pembentukan beberapa ikatan ion secara 

intra polimer.  

4. Memiliki suhu transisi gelas yang rendah sehingga 

memudahkan dalam pergerakan ion.  

Elektrolit harus memiliki konduktivitas ionik yang baik 

tetapi tidak menjadi konduktif secara elektrik, karena akan 

menyebabkan konsleting internal, tidak reaktif dengan bahan 

elektroda, sedikit perubahan pada sifat terhadap perubahan suhu, 

aman dan biaya rendah (Linden, 2002). Adapun konduktivitas 

spesifik jenis-jenis elektrolit dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai 

berikut ini. 

Tabel 2.1 Nilai konduktivitas berbagai jenis elektrolit 

Sistem elektrolit Konduktivitas spesifik (Ω-1cm-1) 

Elektrolit cair 1 - 5 x 10-1 

Garam cair ~10-1 

Elektrolit anorganik 2 x 10-2 – 10-1 

Elektrolit organik 10-3 - 10-2 

Elektrolit polimer 10-7 - 10-3 

Elektrolit anorganik padat 10-8 - 10-5 
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Mekanisme perpindahan ion dalam elektrolit polimer yaitu akan 

mengalami mekanisme kekosongan dengan pengisian ion ke 

dalam kisi tetangga yang kosong. Mekanisme pemyempitan akan 

terjadi dengan perpindahan ion ke bagian yang sempit secara tidak 

langsung (Ricket, 1973).  

 

2.3 Konduktivitas Ionik pada Polimer Elektrolit  

Secara umun, konduktivitas ionik polimer elektrolit 

ditentukan oleh fasa elastomer dari polimer yang strukturnya 

amorf (Kim dan Kim, 1999). Adapun fasa kristalin dari polimer 

dapat menurunkan nilai konduktivitas polimer. Polimer yang 

dikembangkan menjadi polimer elektrolit adalah polimer yang 

mempunyai fasa amorf, misalnya PEO. PEO (polietilen oksida) 

mempunyai struktur kimia (-CH2-CH2O-)n. Polietilen oksida 

(PEO) merupakan salah satu polimer sintetik yang memiliki daya 

tarik yang besar karena memiliki titik leleh yang tinggi, kesatuan 

struktur yang tinggi, temperatur transisi gelas yang rendah, 

toksisitas yang rendah dan bersifat biocompatible (Jingyu dkk, 

2004). Gugus eter pada PEO akan membentuk suatu koordinasi 

dengan garam natrium sehingga membentuk larutan homogen. 

Nilai Tg PEO yang rendah membuat polimer dari PEO 

mempunyai nilai konduktivitas yang tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur PEO 
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Kinerja baterai ion natrium berdasarkan konduktivitas 

ionik, dalam hal ini ion Na+. Secara umum konduktivitas 

dipengaruhi oleh dua hal, yakni konsentrasi dari ion sebagai 

pembawa muatan dan mobilitas ion-ion tersebut (Ratna dkk, 

2007). Semakin besar jumlah ion Na+ dalam polimer, pada kondisi 

mobilitas ion yang sama, maka konduktivitasnnya juga cenderung 

semakin meningkat. Berpengaruh pada kondisi mobilitas ion Na+ 

misalnya mobilitas ion semakin kecil, maka dapat dimungkinkan 

nilai konduktivitasnnya tidak akan selalu meningkat. Polimer 

elektrolit, bentuk pembawa muatannya antara lain kation tunggal, 

anion tunggal, dan kluster-kluster ion. Konduktivitas ion-ion 

berhubungan dengan bagian-bagian dari polimer. Mobilitas dari 

pembawa muatan ditentukan oleh lingkungan pembawa muatan 

tersebut, interaksi antara ion-ion dengan polimer, fleksibiltas 

rantai polimer dan karakteristik dari pembawa muatan, dan lain-

lain.  

Konsentrasi dan jenis garam natrium juga mempengaruhi 

konduktivitas ionik dari polimer. Semakin tinggi konsentrasi 

garam natrium maka derajat dissosiasinya semakin rendah 

(Meyer, 1998). Hal tersebut menjelaskan adanya konsentrasi 

garam yang optimum. Konsentrasi optimum tersebut, fraksi dari 

ion-ion bebas mencapai titik maksimumnya. Daya campur 

(miscibility) dari garam natrium pada larutan polimer akan 

menyebabkan perbedaan nilai konduktivitas ionik dari polimer 

elektrolit.  

Melalui simulasi Molekular Dinamik (MD), diketahui 

bahwa konduktivitas ionik pada polimer elektrolit disebabkan 

oleh adanya konformasi dari rantai polimer (Yang dkk, 2003). 

Rantai-rantai dari polimer membentuk suatu lapisan-lapisan yang 

memungkinkan adanya mobilitas ion Na+. Mekanisme 

konduktivitas ionik pada polimer PEO adalah setiap lima atom 
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oksigen pada rantai PEO akan mengelilingi satu buah ion Na+. 

Mobilitas ion Na+ tersebut melalui proses loncatan (hopping) ion, 

mekanisme tersebut dapat dideskripsikan dengan Gambar 2.2 

sebagai berikut. 

Konduktivitas ion Na+ melalui proses pembentukan dan 

pemutusan ikatan koordinasi diantara katon-kation dan polimer. 

Hal tersebut mengakibatkan adanya volume bebas di antara kation 

dan polimer, yang digunakan untuk difusi ion jika ada pengaruh 

medan listrik. Suhu dalam konduktivitas ionik ini juga dapat 

mempengaruhi hasil dari ion tersebut (Meyer, 1998). 

 

2.4 Fly Ash 

Fly ash merupakan hasil sisa pembakaran yang halus dari 

pembakaran batubara yang dialirkan dari ruang pembakaran 

(ketel) berupa campuran asap dan dikenal sebagai serbuk abu 

pembakaran. Fly ash dapat dihasilkan oleh Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batubara sebagai bahan 

bakarnya. Batubara itu sendiri ada dua macam yaitu antrasit 

(bitumen) dan batubara lignit (sub bitumen).Unsur utama batubara 

adalah karbon karena batubara bersumber dari alam, maka di 

dalamnya juga terkandung unsur-unsur mineral tanah yaitu silika, 

alumina, oksida besi, kapur alkali, belerang dan air. Batubara 

Gambar 2.3 Mekanisme Na+ pada polimer PEO 
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yang dibakar, ada bagian yang terbakar dan ada bagian yang 

menguap yaitu karbon, belerang dan air yang akan menghasilkan 

panas, gas CO
2
, SO

2
, dan uap. Kandungannya terdapat pada Tabel 

2.2 pada klasifikasi fly ash. Bagian yang tidak terbakar berupa 

tanah liat yang menjadi massa lebur. Massa ini akan melewati 

ruang pembakaran bersuhu rendah dan akan membentuk partikel 

padat berbentuk butiran. Sebagian butiran ini akan terkumpul 

menjadi abu dasar tetapi sebagian besar butiran halus layang 

mengikuti aliran gas, keluar dari ketel uap melalui cerobong. 

Partikel abu ini dipisahkan dari gas buang dengan alat 

electrostatic presipirator, sehingga dapat menghasilkan fly ash 

(Van Deventer dkk, 2006). 

 

      Tabel 2.2 Klasifikasi fly ash 

 
Jenis fly ash 

Kandungan dan sifatnya 

 F C 

Silikon  oksida  (SiO2),  

aluminium  oksida 70,0 

50,0 (Al2O3), besi oksida (Fe2O3), 

min, % 

CaO, % <10 >10 

Sulfur trioksida (SO3), max, % 5,0 5,0 

Kelembaban, max, % 3,0 3,0 

LOI, max, % 6,0 6,0 

(ASTM C618, 1994). 
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Hasil analisis kimia dari limbah Tjiwi KimiaDapat dilihat pada 

Tabel 2.3 berikut ini. 

 

            Tabel 2.3 Komposisi fly ash Tjiwi Kimia 

Zat Penyusun Massa (%) 

SiO2 73,21 

Al2O3 2,15 

Fe2O3 5,20 

CaO 6,72 

MgO 3,66 

Na2O 0,75 

K2O O,27 

SO3 0,26 

H2O 1,54 

LOI 4,69 

(ASTM Standard C 114-85,1986) 

 

2.5 Karakterisasi 

2.5.1 Difraksi Sinar-X (XRD) 

 Difraksi sinar-X (XRD) merupakan salah satu alat 

karakterisasi yang penting dalam bidang ilmu material zat padat. 

Penggunaan XRD secara umum adalah untuk karakterisasi 

fingerprint material Kristal dan menentukan strukturnya. Sampel 

kristal yang dianalisa dapat berupa serbuk, padatan dan lain-lain. 

Setiap kristal memiliki karakter khusus pada pola XRD untuk 

identifikasi fingerprint. Sekali melakukan identifikasi didapatkan 

kristalografi sinar-x yang dapat digunakan untuk menentukan 

strukturnya, seperti padatan atom yang terbentuk dalam kristal, 

jarak antar atom, sudut ikat yang terbentuk dan lain sebagainya 

(Panda dkk, 2003). Difraksi sinar-x dapat diamati pada Gambar 

2.3 berikut ini. 
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Teknik karakterisasi ini memanfaatkan sinar-X sebagai 
sumber sinarnya. Sinar-X termasuk salah satu radiasi gelombang 

magnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10-10 m 

hingga 10-8 m, namun hanya sinar dengan panjang gelombang 0,3-

0,25 Ǻ yang dapat digunakan sebagai sumber sinar dari XRD. 
Sinar-X dihasilkan akibat adanya perbedaan potensial antara 

katoda yang berupa filamen dengan anoda yang berupa logam 

pada suatu ruang vakum, sehingga terdapat pergerakan elektron 
dengan energi besar diantara kedua elektroda (West, 1984). 

Penggunaan sinar-X sebagai sumber sinar dilakukan karena 

memiliki energi yang tinggi dengan panjang gelombang yang 
pendek serta ukuran dari panjang gelombangnya hampir sama 

dengan jarak antar atom dalam kristal yang tersusun dalam bidang 

atom yang beraturan (Sibilia, 1996). Pada Gambar 2.4 merupakan 

difraksi sinar x dari pengamatan  PEO dan garam. Puncak yang 
terdeteksi mengalami penurunan setelah diberikan garam serta 

dengan pengaruh adanya suhu (Yang dkk, 2003). 

Gambar 2.4 Difraksi sinar-x 
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2.5.2 Fourier Transform Infra Red (FTIR)  

Karakterisasi dengan instrumen FTIR digunakan untuk 

identifikasi gugus fungsi pada suatu sampel dan dianalisa secara 

kualitatif.Prinsip dari FTIR adalah serapan dari senyawa dengan 

tingkat energi vibrasi dan rotasi pada ikatan kovalen yang 

mengalami perubahan momen dipol dalam suatu molekul 

(Sunardi, 2007), spektrum inframerah dihasilkan dari macam 

getaran dan rotasi dari molekul yang dikenai energi 

inframerah.Panjang gelombang di bawah 25 µm radiasi memiliki 

energy yang menyebabkan perubahan dalam tingkat energy 

vibrasi molekul dan disertai perubahan tingkat energi  rotasi 

(Jeffery dkk, 1989). 

Gambar 2.5 Difraksi sinar-x pada PEO, Li dan TiO2 

dengan variasi suhu 
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Mekanisme penggunaan dari spektrosopi IR dapat dilihat 

pada Gambar 2.5 untuk mempermudah analis dalam 

menganalisis.Analisis dilakukan dengan melihat bentuk 

spektrumnya yaitu melihat bentuk spektrumnya yaitu melihat 

puncak spesifik yang menunjukkan jenis gugus fungsional yang 

dimiliki oleh senyawa tersebut.Ikatan pada gugus fungsi yang 

lebih kuat dan atom yang lebih ringan menghasilkan frekuensi 

yang lebih tinggi.Semakin kuat suatu ikatan, makin besar energy 

yang dibutuhkan untuk meregangkan ikatan tersebut. Frekuensi 

vibrasi berbanding terbalik dengan massa atom sehingga vibrasi 

atom yang lebih berat terjadi pada frekuensi yang lebih rendah 

(Anam, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 merupakan spektroskopi infra merah dari 

pengamatan  PEO dan garam. Terdeteksi adanya OH dengan pita 

lebar pada daerah panjang gelombang sebear 3000- 3500 cm-1.Pita 

pada daerah panjang gelombang 3000- 3500 cm-1 menunjukkan 

adanya gugus-gugus alkil. Hal ini diperkuat oleh pita-pita pada 

Gambar 2.6 Skema alat spektroskopi IR. (1) Sumber 

inframerah. (2) Pembagi berkas (beam 

spliter). (3) Kaca pemantul. (4) Sensor 

inframerah. (5) Sampel. (6) Display 
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daerah panjang gelombang antara 1400 dan 1350 cm-1 yang 

menunjukkan adanya gugus metil. Spektrum FTIR pada daerah 

sidik jari yaitu senyawa silika yang umumnya diketahui memiliki 

puncak yang khas dan kuat antara bilangan gelombang 1600 - 

1500 cm-1 yang menunjukkan adanya gugus fungsi Si-O-Si, 

adanya gugus fungsi Si-O-Si diperkuat dengan adanya puncak 

pada bilangan gelombang sekitar 800 cm-1 yang menunjukkan 

adanya Si-O (Mohammed dkk, 1995). 

 

 

 

2.5.3 Spektroskopi Impedansi  

 Pergerakan elektron dan ionik dalam suatu baterai dapat 

diamati secara elektrokimia dengan menggunakan metode EIS 

(Electrochemical impedance Spectrometry). Impedansi 

elektrokimia bias diukur dengan menggunakan sebuah tegangan 

pada sebuah sel elektrokimia dan dapat mengukur arus listrik 

melalui sel. Arus massa dalam elektrolit dipengaruhi oleh besaran 

frekuensi, dimana kontrol kinetik sangat menonjol ketika 

frekuensi masih tinggi. Kontrol dari aliran listrik tersebut akan di 

pengaruhi oleh transport massa, laju reaksi kimia, korosi, sifat 

dielektrik, cacat mikrostruktur dan pengaruh komposisi terhadap 

sifat konduktansi dalam  zat padat. Gambar 2.7 merupakan hasil 

analisa pada spektroskopi Impedansi. 

Gambar 2.7 Spektra IR PEO, Li dan Si 



   

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polimer elektrolit memiliki konduktivitas listrik dapat 

ditentukan dengan mengetahui resistansi bahan melalui 

pengukuran impedansinya. Sesuai dengan hukum Ohm, resistansi 

suatu bahan (R) memenuhi persamaan konduktivitas dapat 

dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut.  

𝜎 =
𝑙

𝐴𝑅
............................................(2.1) 

 

Dengan:  

σ = Konduktivitas Ionik (S cm-1) 

R = Resistensi bahan (Ω) 

l = Tebal  bahan (cm) 

A = Luas penampang bahan (cm2)     

 

Gambar 2.8 Frekunsi rendah hingga tinggi pada 

spektroskopi impedansi 
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Impedansi merupakan sebuah konsep yang lebih umum 

dari resistansi karena di perhitungkan juga mengenai perbedaan 

fase antara arus dan tegangan. Impedansi dapat didefinisikan 

sebagai nilai resistansi kompleks dari suatu rangkaian listrik 

respon  terhadap tegangan listrik yang diberikan. Spektroskopi 

impedansi merupakan peralatan analitik yang popular di 

penelitian dan pengembangan ilmu material karena alat ini 

memberikan pengukuran listrik yang relatif sederhana secara 

otomatis, laju reaksi kimia, korosi, sifat dielektrik, dan pengaruh 

terhadap sifat konduktansi (Macdonald, 2005). 
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“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan” 
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BAB III 

METODOLOGI PERCOBAAN 

 

3.1 Alat dan Bahan 

3.1.1 Alat 

Alat yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain 

gelas kimia, spatula, pipet ukur, botol vial, neraca analitis ohaus 

PA214, kaca arloji, termometer, cetakan, magnetic stirrer, hot 

plate, oven, difraktometer sinar-X (XRD) Philips X-Pert, 

spektrofotometer FTIR Shimadzu dan spektroskopi AC impedansi 

autolab EC110M. 

3.1.2 Bahan 

Bahan yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain 

Polietilenoksida (PEO) Sigma-Aldrich, NaClO4 K GaA, Fly Ash 

PT. Tjiwi Kimia Mojokerto dan asetonitrilanhidrat Emsure.. 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

3.2.1 Preparasi PEO 

Polietilenoksida (PEO, berat  molekul 600.000 organik) 

yang digunakan dalam penelitian. Pelarut yan digunakan 

asetonitrilanhidrat. PEO kemudian ditimbang 1 gram dan 

diletakkan kedalam botol vial dengan ditambahkan 

asetonnitrilanhirat 10 ml  kemudian diaduk dengan magnetic 

stirrer serta hot plate pada suhu 45oC selama 6 jam hingga 

campuran tersebut homogen. Campuran kemudian didiamkan 

terlebih dahulu selama + 24 jam untuk menghilangkan 

gelembung. Setelah gelembung hilang, dituangkan ke dalam 

cetakan lalu di uapkan pada oven dalam suhu 55 °C selama 6 jam 

agar membentuk film. Film dapat segera dikarakterisasi. 
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3.2.2 Sintesis Polimer Elektrolit Padat (PEO-NaClO4) 

Polietilenoksida (PEO, berat molekul 600.000 organik) 

dan NaClO4yang digunakan dalam penelitian.Pelarut yang 

digunakan asetonitrilanhidrat untuk sintesis. PEO ditimbang 0,878 

gram dan NaClO4ditimbang 0,122 gram kemudian diletakkan di 

botol vialdenganditambahkan asetonnitrilanhirat sebanyak 8 ml. 

Setelah ditambahkan asetonnitrilanhirat diaduk dengan magnetic 

stirrer mengunakan hot plate pada suhu 45oC selama 6 jam hingga 

campuran tersebut homogen. Campuran kemudian didiamkan 

terlebih dahulu selama + 24 jam untuk menghilangkan gelembung 

pada larutan. Setelah gelembung hilang, dituangkan ke dalam 

cetakan (diameter 2 cm) secara merata lalu di uapkan pada oven 

dalam suhu 55 °C selama 6 jam agar membentuk film elektrolit. 

Film dapat segera dikarakterisasi. 

3.2.3 Sintesis Polimer Elektrolit Padat (PEO-NaClO4-

FlyAsh) 

Sintesis polimer elektrolit padat ini di dapatkan hasil yang 

optimum (film elektrolit berdiameter 2 cm dan ketebalannya 0,18 

mm) pada penelitian sebelumnya oleh Ni’mah dkk (2015). 

Polietilenoksida (PEO, berat molekul 600.000 organik) NaClO4 

dan fly ash Tjiwi Kimia yang digunakan dalam 

penelitian.Asetonitrilanhidrat digunakan sebagai pelarut untuk 

sintesis elektrolit polimer. Sejumlah PEO, NaClO4 dan fly ash 

tijiwi kimia yang telah ditimbang masing-masing sebesar 0,8278 

gram, 0,1222 gram dan 0,05 gram kemudian diletakkan di botol 

vialdanditambahkan dengan asetonnitrilanhirat 8 ml. Setelah 

ditambahkan asetonnitrilanhirat diaduk dengan magnetic stirrer 

mengunakan hot plate pada suhu 45oC selama 6 jam hingga 

campuran tersebut homogen. Campuran kemudian didiamkan 

terlebih dahulu selama + 24 jam untuk menghilangkan gelembung 

pada larutan. Setelah gelembung hilang, dituangkan ke dalam 
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catakan (diameter 2 cm) secara merata lalu di uapkan pada oven 

dalam suhu 55 °C selama 6 jam agar membentuk film elektrolit. 

Film dapat segera dikarakterisasi. 

3.2.4 Karakterisasi 

Sampel yang telah disintesis kemudian di karakterisai 

menggunakan difraktometer sinar-X (XRD) Philips X-Pert, 

spektrofotometer FTIR Shimadzu dan spektroskopi AC impedansi 

autolab EC 110M. Tujuan dari uji sinar-X (XRD) Philips X-Pert 

ini adalah untuk mengidentifikasi fasa kristalin dari elektrolit 

polimer komposit. Langkah selanjutnya dilakukan uji 

spektrofotometer FTIR shimadzu yang bertujun untuk 

mengidentifikasi interaksi ionik antara fly ash Tjiwi Kimia, PEO 

dan garam kemudian untuk mengetahui konduktivitas ionik 

menggunakan spektroskopi AC autolab EC110M (analisis 

impedansi). Analisis impedansi menggunakan spektroskopi AC 

impedansi autolab EC110M dengan rentang frekuensi sebesar 1 

MHz -1Hz dengan sinyal 10 mV. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini telah dilakukan sintesis polimer elektrolit 

padat. Sintesis dilakukan untuk mempelajari konduktivitas ionik 

dari penambahan fly ash dan NaClO4
  pada PEO. Polimer 

elektrolit padat hasil dari sintesis dikarakterisasi dengan difraksi 

sinar-X (XRD) untuk mengetahui fasa dan kristalinitas. Gugus 

fungsi dengan spektroskopi inframerah (FTIR). Konduktivitas 

ionik pada fly ash dan NaClO4
 pada PEO dikarakterisasi 

menggunakan spektroskopi impendansi  

 

4.1 Hasil Sintesis Polimer Elektrolit Padat 

Sintesis polimer elektrolit padat menggunakan 

polietilenoksida (PEO) sebagai polimer, NaClO4 sebagai garam 

dan menggunakan fly ash sebagai filler.Fly ash yang digunakan 

5% karena mengacu pada jurnal dalam pembuatan polimer 

elektrolit yang membuat konduktivitas ionik makin baik. 

Mengacu pada jurnal dari Ni’mah dkk (2015) yang menggunakan 

filler 5% TiO2 pada aplikasi baterai ion natrium dan Novitasari 

dkk (2016) yang menggunakan filler 5% silika pada aplikasi 

baterai ion litium. Berdasarkan literatur maka penelitian ini 

menggunakan fly ash 5%. Ketiga bahan ditambahkan 

asetonnitrilanhirat yang berfungsi sebagai pelarut. Pengadukkan 

menggunakan magnetic stirrer dengan hot plate dengan suhu 45 
oC yang berfungsi untuk mempercepat semua bahan menjadi 

homogen. Larutan yang sudah homogen kemudian di panaskan 

untuk menguapkan asetonnitrilanhirat dan membuat polimer 

elektrolit padat. 
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4.2 Hasil Karakterisasi XRD 

Karekterisasi XRD bertujuan untuk memperoleh informasi 

perubahan struktur mikro dan krisatalin yang terjadi selama proses 

sintesis polimer elektrolit padat. Pola difraksi sinar X (XRD) dari 

sampel penambahan  PEO, NaClO4 dan fly ash yang diperoleh 

dengan menggunakan difraktometer sinar-X Philips X-Pert. 

Kondisi operasi melibatkan radiasi Cu pada 40.0 kV 30 mA.Data 

yang diperoleh berupa jarak antar bidang, intensitas dan sudut 

(2θ). Karakterisasi XRD telah dilakukan, didapatkan hasil dari 

sampel penambahan PEO, NaClO4 dan fly ash yang dapat diamati 

pada Gambar 4.1 sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 terdapat puncak yang sama diantara ketiga 

sampel yang berada di 2θ o yaitu sebesar 19,1o dan 23,2o. 

Penelitian pada sampel PEO menunjukkan masih terdapat adanya 

prekursor yang bersifat amorf dan hasilnya masih sangat kristalin, 

Gambar 4.1Difraktogram difraksi sinar-X 
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dapat diketahui dengan melihat intensitas yang sangat tinggi. 

Intensitas dari PEO masing-masing sebesar 12529 dan 7655. 

Berbeda jika ditambahkan dengan NaClO4  yang efektif untuk 

menurunkan puncak intensitas dan mengurangi kristalinitas 

kekuatan dari PEO. Penambahan NaClO4  juga dapat mengganggu 

terjadinya struktur kristalin pada film (Hodge dkk, 1996). 

Intensitas dengan ditambahkannya NaClO4 masing-masing 

sebesar 6402 dan 3911. Pola difraksi dari XRD mengalami 

penurunan dengan adanya penambahan dari fly ash.Intensitas 

masing-masing hanya sebesar 5579 dan 3629. Hasil fly ash yang 

ditambahkan pada film ini menunjukkan adanya amorf dan fase 

kristalin yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kedua 

sampel sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sifat amorf akan 

berkurang dikarenakan pembentukan kompleks garam polimer, 

interaksi antara ion Na+ dan ion O- pada PEO (Patel dkk, 2010). 

 

4.3 Hasil Karakterisasi FTIR 

Karakterisasi spektroskopi inframerah (FTIR) digunakan 

untuk mengetahui vibrasi gugus fungsi pada sampel hasil sintesis 

dan untuk mengidentifikasi interaksi ionik antara kandungan dari 

fly ash, NaClO4 dan PEO. Spektra IR diperoleh dengan 

menggunakan spektrofotometer FTIR Shimadzu pada bilangan 

gelombang 4000 – 400 cm. Parameter untuk mengkonfirmasi 

adanya interaksi antara poilmer, garam dan kandungan dari fly ash 

adalah intensitas puncak, pergeseran puncak yang berhubungan 

dengan adanya garam dan munculnya ikatan baru karena adanya 

kandungan fly ash, NaClO4 dalam polimer. Penilitian padatan 

polimer elektrolit sebelumnya yang dilakukan ole Ni’mah dkk 

(2015) menunjukkan bahwa PEO akan berpengaruh dengan 

adanya garam. Garam yang digunakan sama dengan penilitian kali 

ini sama-sama yaitu menggunakan NaClO4. Penambahan NaClO4  
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berpengaruh karena adanya ion yang terdeteksi pada spektra IR. 

Filler TiO2 yang digunakan dengan penambahan PEO dan NaClO4 

juga berpengaruh dan terdeteksi. Penilitian ini fly ash akan 

diamati untuk dapat menggantikan peran TiO2 dari jurnal 

sebelumnya. Spektra inframerah dari penambahan PEO, NaClO4 

dan fly ash dapat diamati pada Gambar 4.2 sebagai berikut. 

 

Spektra inframerah dari PEO teridentifikasi puncak 

karakteristik pada bilangan gelombang 3468 (gugus OH), 2918 

(gugus CH), 1458-1240 (gugus CH2), 1103 (gugus C-O-C) dan 

588 (gugus CH2) cm-1. Setelah  dilakukan penambahan dengan 

NaClO4 maka teridentifikasi puncak pada bilangan gelombang 

3444 (gugus OH), 2893 (gugus CH), 1465-1242 (gugus CH2), 

1118 (gugus C-O-C), dan 528 (gugus CH2) cm-1. Perbedaan 

terjadi yaitu dengan penambahan NaClO4
- yang muncul pada 

Gambar 4.2 Pola spektra IR 



 

29 

 

bilangan gelombang 626 cm-1. Adanya penambahan itu maka 

mengakibatkan vibrasi pada film sebelumnya. Jadi bisa diamati 

untuk gugus OH, gugus CH menjadi semakin kecil dan semakin 

tajam. Terjadi perubahan juga pada gugus pada bilangan 

gelombang 1118 cm-1 C-O-C yang makin tajam bila dibandingkan 

dengan sebelumnya. Perubahan itu disebabkan oleh adanya 

vibrasi serapan dari ClO4
- seperti yang terjadi dengan penilitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ni’mah dkk (2015). Jika 

dibandingkan puncak yang teridentifikasi akan berubah dengan 

dilakukan penambahan fly ash, bilangan gelombangnya sebesar 

3525 (gugus OH),  2883 (gugus CH), 1348-1286 (gugus CH2), 

1084 (gugus C-O-C), 630 (adanya Si-O atau Al-O) dan 520 

(gugus CH2 ) cm-1. Puncak fly ash biasanya dapat diamati pada 

kisaran panjang gelombang sebesar 1250-950 cm-1 dan aktivasi 

dari fly ashakan membuat vibrasi yang membuat puncak makin 

tajam (Jumaeri dkk, 2007). Adanya vibrasi serapan dari Si-O-Na 

atau Al-O-Na dalam SiO2 atau AlO2 yang membuat puncak 

menjadi makin tajam dari fly ash dan serapan dari ClO4
-  membuat 

puncak makin tajam bila dibandingkan dengan penambahan PEO 

dan NaClO4.  

4.4 Hasil Karakterisasi Impedansi  

Karakterisasi impedansi digunakan untuk mengetahui 

daya konduktivitas ionik dari suatu larutan atau padatan. Nilai 

koduktivitas teramati dengan rentang frekuensi sebesar 1 MHz -

1Hz dengan sinyal 10 mV dan pada suhu 40 oC hingga 90 oC. 

Pada peniltian yang diamati padatan dengan kandungan fly ash, 

garam dan PEO. Penilitian ini mengacu dari penilitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh Ni’mah dkk (2015) dengan 

karakterisasi padatan. Kandungan dari padatan tersebut 

menggunakan  TiO2, NaClO4 dan PEO. Nilai konduktivitas ionik 

pada penambahan NaClO4 dan PEO sebesar 1,35 x 10-4 S cm-1 
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pada suhu 60 oC, Penambahan dengan TiO2 akan membuat nilai 

konduktivitas ionik menjadi 2,62 x 10-4 S cm-1 pada suhu 60oC. 

Peningkatan nilai tersebut akibat tingginya fase amorf dari PEO 

dan terjadi pertukaran ruang yang dihasilkan disekitar TiO2. Serta 

terjadi interaksi ion-ion yang terjadi yang melibatkan Na+ dengan 

ion TiO2. Spektra impedansi yang didapatkan pada Gambar 4.3 

yang menunjukkan nilai R dari polimer elektrolit tersebut. Nilai R 

didapatkan pada titik pertama yang berpotongan antara sumbu X 

dan sumbu Y. Selanjutnya dapat menggunakan rumus persamaan 

2.1 untuk menghitung konduktivitas ionik suatu polimer elektrolit. 

Pengaruh penambahan fly ash pada NaClO4 dan PEO 

yang menggantikan peran TiO2 dapat diamati pada Gambar 4.4. 

Grafik yang warna hijau (PEO) menunjukkan pergerakan yang 

konstan bila dibandingkan dengan grafik warna merah (PEO-

NaClO4) dan grafik warna biru (PEO-NaClO4-Fly Ash) karena 

tidak terlalu mengalami interaksi yang kuat. Grafik warna merah 

Gambar 4.3 (a) spektra impedansi ; (b) titik pertama 

perpotongan R antara sumbu x dan sumbu y 
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(PEO-NaClO4) menunjukkan peningkatan yang jelas terlihat. 

Konduktivitas ionik teramati meningkat seiring dengan tingginya 

suhu. Hal itu karena semakin tinggi suhu semakin meningkat pula 

mobilitas ion Na+. Selain itu jelas bahwa konduktivitas ionik 

melonjak antara suhu 50 oC dan 40 oC yang menandakan adanya 

transisi PEO dari fasa semi kristalin ke amorf. Namun ketika suhu 

sudah mencapai 60 oC peningkatan tersebut menurun bahkan 

cenderung konstan. Menandahkan bahwa pada di suhu 60 oC 

merupakan suhu optimum dalam penilitian polimer elektrolit 

padat dengan PEO-NaClO4 dan pada suhu ini terjadi interaksi 

ion–ion yang cukup kuat bila dibandingkan dengan suhu yang 

lainnya. Nilai konduktivitas di suhu 60 oC pada grafik warna 

merah (PEO-NaClO4) sebesar 2,90 x 10-5 S cm-1. Hasil dari 

konduktivitas ionik ini berbeda jika dibandingkan dengan 

penilitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni’mah dkk (2015) 

meskipun dengan bahan yang sama. Perbedaan ini mungkin 

karena permukaan yang kurang stabil. Polimer elektrolit yang 

baik permukaannya datar dan pada ujung-ujungnya tidak 

melengkung. Permukaan yang baik berfungsi untuk memudahkan 

aliran elektrolit atau mobilitas ion-ion. Kemungkinan juga pada 

hasil yang terbentuk pada penilitian sebelumnya ukurannya lebih 

tipis. Polimer elektrolit padat yang memiliki ukuran tipis maka 

resistensinya semakin kecil. Semakin kecil resistensi, nilai 

konduktivitas ioniknya makin besar (Meyer, 1998). Jika diamati 

grafik warna biru (PEO-NaClO4-Fly Ash) memiliki kondutivitas 

paling tinggi bila dibandingkan dengan grafik yang lain. Namun 

sama seperti dengan grafik warna merah (PEO-NaClO4) terjadi 

kenaikan yang cukup tinggi di suhu 60 oC. Nilai konduktivitas 

ionik pada suhu 60 oC grafik warna biru (PEO-NaClO4-Fly Ash) 

sebesar 1,56 x 10-4 S cm-1. Hasil konduktivitas ionik ini jauh lebih 

baik bila dibandingkan dengan sebelumnya dan standar dari 
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konduktivitas dikatakan layak jika dalam suatu baterai sebesar 10-

7 hingga 10-3S cm-1 (Linden ,2002). Hal ini bukan hanya interaksi 

dari ion – ion NaClO4 dan PEO saja tapi melibatkan kandungan 

yang ada pada fly ash. Pada karakterisasi FTIR sebelumnya 

terdapat Si-O atau Al-O dalam SiO2 atau AlO2 yang berinteraksi 

dengan NaClO4 dan PEO. Maka dari itu yang membuat 

konduktivitas ionik ini jauh lebih baik dengan adanya Si-O atau 

Al-O dalam SiO2 atau AlO2 pada kandungan fly ash. 

 

 

  

Gambar 4.4 Konduktivitas ionik polimer elektrolit padat 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 

penambahan fly ash sebagai filler pada polimer elektrolit padat 

menggunakan matriks PEO dan garam dari NaClO4 untuk baterai 

ion natrium berpengaruh pada nilai konduktivitas ionik. 

Konduktivitas ionik  pada padatan polimer elektrolit tanpa adanya 

fly ash pada suhu 60 oC sebesar 2,90 x 10-5 S cm-1. Penambahkan 

dengan fly ash dengan suhu yang sama 60 oC nilai konduktivitas 

ionik yang  didapatkan sebesar 1,56 x 10-4 S cm-1. Pengaruh 

adanya penambahan fly ash akan membuat kinerja menghantarkan 

arus listrik dari baterai ion natrium makin baik. 

 

5.2 SARAN 

Diharapkan pada penilitian selanjutnya bahwa adanya 

tambahan bahan organik ataupun anorganik lain yang mampu 

membuat konduktivitas ionik semakin tinggi dan ramah 

lingkungan. 
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LAMPIRAN 

A. SKEMA KERJA 

A.1 PREPARASI PEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar A.1 Skema kerja preparasi PEO  

     Polimer Padat 
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0,8278 g Polietilen 

Oksida 

Dimasukkan dalam botol vial 

Dimasukkan asetonnitrilanhidrat 

8 mL 

Distirer selama 6 jam 

Didiamkan selama 24 jam 

Dituangkan dalam cetakan 

Dimasukkan dalam oven selama 6 

jam suhu 55°C 
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A2. SINTESIS POLIMER ELEKTROLIT PADAT (PEO-NaClO4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar A.2 Skema kerja sintesis PEO-NaClO4  

Polimer Elektrolit Padat 
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NaClO4 

Dimasukkan dalam botol vial 
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A3. SINTESIS POLIMER ELEKTROLIT PADAT (PEO-NaClO4-

FlyAsh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar A.3 Skema kerja sintesis PEO-NaClO4-fly ash  

Polimer Elektrolit Padat 
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B. PERHITUNGAN 

B.1 SintesisPolimer Elektrolit Padat (PEO-NaClO4) 

Nilai Perbandingan EO : Na = 20 

Mr NaClO4= 122,44 g/mol ; Mr EO = 44 

Massa PEO  = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎× (𝑀𝑟𝐸𝑂×𝑃𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛𝐸𝑂:𝑁𝑎)

𝑀𝑟NaClO4+ (𝑀𝑟𝐸𝑂×𝑃𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛𝐸𝑂:𝑁𝑎)
 

= 
1 𝑔×(44 ×20)𝑔𝑟𝑎𝑚/𝑚𝑜𝑙

122,44 𝑔/𝑚𝑜𝑙 +(44 ×20)𝑔/𝑚𝑜𝑙
 

= 0,8778 g 

Massa NaClO4  = Total Massa - Massa PEO 

  = 1 g – 0,8778 g 

  = 0,1222 g 

 

B.2 Sintesis Polimer Elektrolit Padat (PEO-NaClO4-Fly Ash) 

Fly ash 5%  = 
5

100
 x 1 g 

  =  0,05 g 

Massa PEO  = 0,8778 g – 0,05 g 

 = 0,8278 g 

Massa NaClO4 = 0,1222 g 
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C. HASIL KARAKTERISASI 

C.1 HASIL DIFRAKSI SINAR-X 

C.1.1 PEO 
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Gambar C.1.1 Difraksi sinar-x PEO 

Tabel C.1.1 Difraksi sinar-x PEO 
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C.1.2 PEO-NaClO4 

 

 

 

 

 

 

 

  

Position [°2Theta] (Copper (Cu))
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Gambar C.1.2 Difraksi sinar-x PEO-NaClO4 

Tabel C.1.2 Difraksi sinar-x PEO-NaClO4 
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C.1.3 PEO-NaClO4-Fly Ash 

 

 

 

 

 

 

  

Position [°2Theta] (Copper (Cu))
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Tabel C.1.3 Difraksi sinar-x PEO-NaClO4-fly ash 

Gambar C.1.3 Difraksi sinar-x PEO-NaClO4-fly ash 
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C.2 HASIL FOURIER TRANSFORM INFRA RED 

 

C.2.1 PEO 

  

Gambar C.2.1 Spektra IR PEO 

Tabel C.2.1 Spektra IR PEO 
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C.2.2 PEO – NaClO4 

 

 

 

Gambar C.2.2 Spektra IR PEO-NaClO4 

Tabel C.2.2 Spektra IR PEO-NaClO4 
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C.2.3 PEO – NaClO4 – Fly Ash 

  
Tabel C.2.3 Spektra IR PEO-NaClO4-fly ash 

Gambar C.2.3 Spektra IR PEO-NaClO4-fly ash 
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C.3 HASIL SPEKTROSKOPI IMPEDANSI 

C.3.1 PEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gambar C.3.1.1 Spektra impedansi PEO suhu 40 

Gambar C.3.1.2 Spektra impedansi PEO suhu 50 
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Gambar C.3.1.3 Spektra impedansi PEO suhu 60 

Gambar C.3.1.4 Spektra impedansi PEO suhu 70 
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Gambar C.3.1.5 Spektra impedansi PEO suhu 80 

Gambar C.3.1.6 Spektra impedansi PEO suhu 90 
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C.3.2 PEO – NaClO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar C.3.2.1 Spektra impedansi PEO-NaClO4 suhu 40 

Gambar C.3.2.2 Spektra impedansi PEO-NaClO4 suhu 50 
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Gambar C.3.2.3 Spektra impedansi PEO-NaClO4 suhu 60 

Gambar C.3.2.4 Spektra impedansi PEO-NaClO4 suhu 70 
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Gambar C.3.2.5 Spektra impedansi PEO-NaClO4 suhu 80 

Gambar C.3.2.6 Spektra impedansi PEO-NaClO4 suhu 90 
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C.3.3 PEO – NaClO4 – Fly Ash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar C.3.3.1 Spektra impedansi PEO-NaClO4-fly ash suhu 40 

Gambar C.3.3.2 Spektra impedansi PEO-NaClO4-fly ash suhu 50 
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Gambar C.3.3.3 Spektra impedansi PEO-NaClO4-fly ash suhu 60 

Gambar C.3.3.4 Spektra impedansi PEO-NaClO4-fly ash suhu 70 
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Gambar C.3.3.5 Spektra impedansi PEO-NaClO4-fly ash suhu 80 

Gambar C.3.3.6 Spektra impedansi PEO-NaClO4-fly ash suhu 90 
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